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Модуль B Испытание инертного материала (щебень)
Дорожно-строительные материалы
(лабораторные испытания)
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Время на выполнение модуля - 120 минут

Задание:
Провести испытание инертного материала щебень фракции 5-10 мм по определению марки по дробимости в соответствии с нормативными документами по следующим пунктами.

Выполнить задания  по  следующим критериям:
1.	Применить требования методики испытания по СТ РК
2.	Выполнить правильный отбор средней пробы
3.	Подготовить лабораторную пробу
4.	Подготовить сито необходимого размера
5.	Проверить исправность весов
6.	Заполнить цилиндр с плунжером пробой
7.	Установить цилиндр с пробой на плиту пресса и задается программа для сжатия при необходимой нагрузке
8.	Точно взвесить исходную массу
9.	Выполнить просеивание по методике
10.	Контролировать время просеивания
11.	Взвесить остатки на каждом сите
12.	Рассчитать процентное содержание потери на контрольном сите
13.	Проверить сумму процентного состава
14.	Проанализировать полученный результат
15.	Провести интерпретацию с техническими требованиями на данную продукцию
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